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PODKLAD ANTYKOROZYJNY

Farba podktadowa staca do przygotowania podia i dtugotrwatej ochrony antykorozyjnej
elementow karoserii samochodowej. Gtéwnie stosowasaw pracach lakierniczych, ale
znajduje réwnig zastosowanie w przerig lub budownictwie. Tworzy gtadkochronn
powloke wysoce odpory nascieranie, dziatanie wody, ta& stonej, benzyny i wkszdcci
agresywnych chemikaliow. Odporna na koeozyg DIN 50021 i wpltyw wysokich
temperatur (krotkookresowo nawet do +140°C w waaghk suchych oraz +80°C w
warunkach wilgotnych).

Sposob wycia:

Doktadnie oczyci¢ i odtlusci¢ a nastpnie osusz§ miejsca, ktére majby¢ pokryte farl.
Powierzchnie przylegage przykry papierem. Przedzyciem dobrze wstesmé pojemnik
przez ok. 3 min. Podczas malowania trzym@ojemnik w odlegtéci 15-20 cm od
powierzchni pokrywanej. Pazyciu odwréce pojemnik i rozpyla az zawér ledzie pusty.

Po ok. 20 minutach powierzchnia jest pylosucha émperaturze 20°C). Catkowity czas
schngcia: 24 godziny. Po tym czasie powierzchniazendy lakierowana (zaleca ¢si
przeprowadzenie proby).

Wiasciwosci fizyczne:

opis ogolny: mieszanina zawiegeq aceton i etylo-
-benzen rozpylana propanem/butanem

kolor: czerwony

gestai¢ (w 20°C): ok. 0,82 g/cth

temperatura zaptonu: 2

rozpuszczalns: w wodzie — w nieznacznym stopniu

W rozpuszcz. organicznych — 77,3%

Uwagi:

Wszystkie dane techniczng wartasciami orientacyjnymi. Radzimy przetestéwaateriat aby
upewné sie co do przydatnéci w okrglonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie p@wo
poprawiania produktu i zmiany warunkéw techniczngamndaliwoscig dokonania zmian wewtrz
specyfikacji.



